
INFOBLATT
ABLAUF PRESSVERSUCH

SCHRITT FÜR SCHRITT ZU 
IHREM BRIKETTMUSTER.

Bei RUF wurden bereits mehr als 10. 000 Pressversuche 
durchgeführt. Um für unsere Kunden und Interessenten 
die Brikettierbarkeit Ihres Materials zu überprüfen und 
im Anschluss eine individuelle Brikettierlösung anbie-
ten zu können, stellen wir diesen Service kostenfrei & 
unverbindlich bereit. 

Bei Interesse fordern Sie bitte unter info@brikettieren.de unser „Anfrageformular Pressversuch“ an!
Natürlich beantworten wir Ihnen auch gerne offene Fragen zu Ihrem spezifischen Material.

Am Ende des Versuchs erhalten Sie den Pressbericht, die foto-
graphische Dokumentation. Die Brikettmuster werden wir Ihnen 
bei Bedarf zukommen lassen. Den Pressbericht können Sie na-
türlich sehr gerne zusammen mit Ihrem Ansprechpartner dis-
kutieren, bzw. von ihm erläutern lassen.

ORGANISATION:

Kleinversuche bis zu 50 kg sind kostenlos

Transportkosten werden vom Kunden getragen. 

Durchführung nur bei vorheriger Anmeldung/Absprache mit RUF.

Bei Gefahrstoffen bitte Sicherheitsdatenblätter zukommen lassen.

Material zum Versand bitte wettergeschützt und auslaufsicher verpacken.

Lieferpapiere, Formular Pressversuch mit der Sendung mitschicken.

Im Einzelfall können je nach Material Kosten bei der Entsorgung spe-
zieller Abfälle entstehen. Diese werden vom Kunden getragen.

Auf Anfrage übersenden wir Brikett- und Emulsionsmuster an ein Analy-
selabor. Diese Kosten werden vom Kunden getragen.
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